
Zkouska c. Nejvyssi 
pevnost 

(kN) 

Prodl. pri 
pretrhu 
(mm) 

Taznost pri 
pretrhu 

(%) 

Prace pri 
nejvyssi sile 

(N.m) 
Zkouska c.
1 2,065 244,746 47,570 188,697
2 2,046 220,787 43,688 168,296
3 2,044 226,555 42,648 174,938
4 1,965 203,839 38,657 154,003
5 1,927 223,888 44,773 152,761
Min 1,927 203,839 38,657 152,761
Průměr 2,009 223,963 43,467 167,739
Median 2,044 223,888 43,688 168,296
Max 2,065 244,746 47,570 188,697

Art. Number : 422 162 002
Description : 115
Note : 

Machine No. : 0500-11241
Nazev zkousky : Pevnost snur (do 5 kN)
Druh zkousky : Tah
Datum zkousky : 2.6.2017 9:44
Rychlost zkousky : 500,000 mm/min
Predpeti : 1,000 N
Delka vzorku : 500,000 mm
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Paracord Type II


